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Pracovní list – vyhledávání v tabulkách
1. Jak se značí předpona a jaký násobek-díl znamená:
a) mikro

b) femto

2. V jakých dalších jednotkách může být uveden tlak?

3. Kolik Pascalů má 1bar?
4. O kolik je hustota chromu větší než hustota niklu?
5. Co má větší hustotu asfalt nebo křemen? Kolikrát?
6. Mosaz je slitina jakých kovů? Kolik procent kterého kovu obsahuje?
7. Jaký je teplotní součinitel délkové roztažnosti mědi?

8. Jaký je teplotní součinitel objemové  roztažnosti rtuti?

9. Jaká chladicí směs způsobí pokles teploty pod -30°C?

10. Může se hliník rozpustit v rozpuštěné (roztáté) mědi?

Řešení:
1. Jak se značí předpona a jaký násobek-díl znamená:

a) mikro

b) femto
Řešení:
a) značí se
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, znamená 10-6 

b) značí sef, znamená 10-15 

2. V jakých dalších jednotkách může být uveden tlak?
Řešení:Může být uveden v jednotkách: bar, kilopond na čtverečný metr, torr

3. Kolik Pascalů má 1bar?
Řešení: 1bar =105 Pa

4. O kolik je hustota chromu větší než hustota niklu?
Řešení: hustota chromu je 7100kg/m3, hustota niklu je8900Kg/m3
Hustota chromu není větší, je menší o 1800kg/m3 než hustota niklu.
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5. Co má větší hustotu asfalt nebo křemen? Kolikrát?
Řešení: Větší hustotu má křemen. Jeho hustota je 2600kg/m3, hustota asfaltu je 1300kg/m3. Hustota křemene je tedy dvakrát větší než hustota asfaltu.

6. Mosaz je slitina jakých kovů? Kolik procent kterého kovu obsahuje?
Řešení:Mosaz je slitina mědi a zinku. Mědi má 62%, zinku 38%.

7. Jaký je teplotní součinitel délkové roztažnosti mědi?
Řešení: 
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8. Jaký je teplotní součinitel objemové  roztažnosti rtuti?
Řešení: 
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9. Jaká chladicí směs způsobí pokles teploty pod -30°C?
Řešení: 2díly ledu a 3díly chloridu vápenatého krystalického

10. Může se hliník rozpustit v rozpuštěné (roztáté) mědi?
Řešení:Může, protože teplota tání hliníku je 659°C a teplota tání mědi je 1083°C. 

Použitá literatura:
MIKULČÁK, Jiří a kol. Matematické, fyzikální a chemické tabulky. Praha: SPN, 1987, ISBN 54-09-11/15.
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