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 Dentální plasty

1. Jaké máme požadavky na plasty?
2. Jaká je nejznámější adiční reakce? Napiš její tři fáze a popiš je.

3. Jaké jsou rozdíly mezi termoplasty a duroplasty?

4. Vysvětli pojem kopolymerace?

5. Jakými způsoby se vyrábí polymer? A jak tyto postupy probíhají?

6. Popiš pracovní postup při zhotovení korunky z volné ruky.

7. Jaké je složení tekutiny u bazálních plastů?

8. Nakresli klasické polymerační schéma (Kulzerova polymerace).

9. Jakými způsoby můžeme zpracovávat bazální plasty?

ŘĚŠENÍ

1. Jaké máme požadavky na plasty?

Zdravotní nezávadnost, objemová stálost, nerozpustnost a nenasákavost, netoxický materiál, estetika (dobrá reprodukce tvrdých zubních tkání a gingivy), mechanická odolnost, barevná stálost, snadné zpracování, možnost oprav, vazba ke kovům, plastům, keramice, bez chuti a zápachu, přiměřená cena
2. Jaká je nejznámější adiční reakce? Napiš její tři fáze a popiš je.

Volná radikálová polymerace.
Iniciace- rozevření dvojné vazby
Propagace- růst řetězce
Terminace - ukončení růstu řetězce (potkání dvou radikálů)
3. Jaké jsou rozdíly mezi termoplasty a duroplasty?

Termoplasty jsou nezasíťované, mohou se za tepla ohýbat, tvarovat, zahřátím se nemění jejich chemické složení, reverzibilní pochod
Duroplasty jsou zesíťované, přednost v jejich trvalé pevnosti a stálosti tvaru i při vyšších teplotách, ireverzibilní
4. Vysvětli pojem kopolymerace?

Sloučení dvou a více monomerů, vzniklý produkt (kopolymer) má lepší mechanické vlastnosti
5. Jakými způsoby se vyrábí polymer? A jak tyto postupy probíhají?

Blokovou polymerací- blok polymeru, který se následně rozdrtí

Polymerací v suspenzi – monomerní metakrylát se rozptýlí ve vodném roztoku emulgátoru, proběhne polymerace teplem a vzniklé perličky polymeru se následně třídí
6. Popiš pracovní postup při zhotovení korunky z volné ruky.

Na naizolavaný model postupně nanášíme chromasit, nejprve naneseme základní vrstvu dentinu, kterou v incizální třetině lehce odstraníme a naneseme incizi. V konečné fázi korunku potřeme fluidem. Vložíme do polymerátoru na 120 °C na 10 minut. Opracování, leštění.
7. Jaké je složení tekutiny u bazálních plastů?

monomerní metytmetakrylát, změkčovadla, iniciátor (dibenzoylperoxid), síťovala, inhibitor (hydrochinon)
8. Nakresli klasické polymerační schéma (Kulzerova polymerace).
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9. Jakými způsoby můžeme zpracovávat bazální plasty?

Lisovací technikou, licí technikou, injektáží, frézováním, volnou modelací.
Materiál je určen pro bezplatné používání a pro potřebu výuky, vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další použití podléhá autorskému zákonu.
Zdroj: HUBÁLKOVÁ Hana, KRŇOULOVÁ Jana. Materiály a technologie v protetickém zubním lékařství. Praha: Galén, 2009. ISBN 978-80-7262-581-9.
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