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Kovy a jejich slitiny

1. Vypiš kovy, které patří do skupiny slitin z ušlechtilých kovů.

2. Vypiš kovy, které patří do skupiny slitin obecných kovů.

3. Jaké vlastnosti kovů jsou v protetice důležité?

4. Vypiš nejznámější zkoušky tvrdosti kovu a popiš jejich princip.

5. V jaké soustavě krystalizuje většina dentálních kovů? Vypiš tyto kovy.

6. Popiš průběh tavení slitin.

7. Jaké složení mají Co- Cr a Ni-Cr slitiny?

8. Jak určujeme ryzost zlatých slitin?


9. Jaké kovy jsou nejčastějšími alergeny?

10. Jaké slitiny používáme při zhotovování inleje, korunek, fixních můstků, konstrukcí částečných snímatelných náhrad, implantátů?

11. Jaké jsou pozitivní vlastnosti titanu a jak se taví?
ŘĚŠENÍ

1. Vypiš kovy, které patří do skupiny slitin z ušlechtilých kovů.


Au, Ag, Cu, Pt, Pd, Ir, Os, Rh, Ru
2. Vypiš kovy, které patří do skupiny slitin obecných kovů.


Cr, Co, Ni, Mo, W, Ti, Fe, Mn
3. Jaké vlastnosti kovů jsou v protetice důležité?


pevnost, zpracovatelnost, tvrdost, pružnost, nižší bod tání, malá oxidace při zahřívání, odolnost vůči korozi
4. Vypiš nejznámější zkoušky tvrdosti kovu a popiš jejich princip.


Brinell – do daného vzorku kovu (určité velikosti, hmotnosti) vtlačuje ocelová kulička určité velikosti


Rocwell, Vickers – vtlačování diamantových kuželíků nebo tupých pyramid
5. V jaké soustavě krystalizuje většina dentálních kovů? Vypiš tyto kovy.


V kubické soustavě plošně centrované


Au, Ag, Pd, Pt, Ir, Cu, Co, Ni a Fe
6. Popiš průběh tavení slitin.


Od počátku zahřívání křivka stoupá pravidelně až k Solidu – kde slitina začíná tát. V solidu se vzestup teploty láme a nadále stoupá mírněji. Po dosažení Likvidusu – slitina je zcela roztavená, teplotní křivka začne opět prudce stoupat. 
7. Jaké složení mají Co- Cr a Ni-Cr slitiny?


Co – Cr slitiny – obsahují nejméně 60% Co

Tuhý roztok Co a Cr v poměru 3:1 (90%)


modernější slitiny neobsahují Ni a Be


molybden 5 – 7 %, ostatní kovy jen v nepatrném množství


Ni - Cr slitiny – 70 – 80 % Ni, 10 – 16 % Cr, 4 % Al, 2% Fe, 4 % Mb, 2 % Be

8. Jak určujeme ryzost zlatých slitin?



Jeden karát 1/24 z celku, 24 karátů odpovídá ryzímu zlatu, pro dentální potřeby nepříliš přesné, množství uvádíme v procentech a tisícinách.
9. Jaké kovy jsou nejčastějšími alergeny?

Nikl a berilium

10. Jaké slitiny používáme při zhotovování inleje, korunek, fixních můstků, konstrukcí částečných snímatelných náhrad, implantátů?

Inleje – zlaté slitiny, slitiny obecných kovů

Korunky – slitiny obecných kovů, Ti (Ni – Cr slitiny)

Můstky – slitiny obecných kovů, Ti (Ni – Cr slitiny)

Konstrukce částečných snímatelných náhrad – slitiny obecných kovů (Co – Cr slitiny)

11. Jaké jsou pozitivní vlastnosti titanu a jak se taví?

Titan je pevný, i když má malou měrnou hmotnost, vytváří na povrchu stabilní vrstvu oxidů, tzv. pasivační vrstvu – odolný vůči korozi. Biokompatibilní. Taví se ve vakuu nebo v argonové atmosféře.
Materiál je určen pro bezplatné používání a pro potřebu výuky, vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další použití podléhá autorskému zákonu.
Zdroj: HUBÁLKOVÁ Hana, KRŇOULOVÁ Jana. Materiály a technologie v protetickém zubním lékařství. Praha: Galén, 2009. ISBN 978-80-7262-581-9.
