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	Název školy
	Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Nymburk, Soudní 20

	IČO
	00640824

	Číslo projektu
	CZ.1.07/1.5.00/34.0134

	Název projektu
	Moderní škola

	Tematická oblast
	Chemie

	Název DUM
	Obecné vlastnosti kovů 

	
	VY_32_INOVACE_CHE1.04

	Autor
	Ing. Tomáš Pergel

	Anotace
	Žáci v uzavřených i otevřených testových otázkách prokazují znalosti obecných vlastností kovů včetně názvosloví komplexních sloučenin.

	Metodický pokyn
	Pracovní list je určen pro 1. ročník všech oborů. Žáci zaškrtávají správné odpovědi, tvoří vzorce komplexních sloučenin a prokazují hlubší znalost tématu v otevřené testové otázce. Pracují zcela samostatně.
Lze využít k procvičení tématu i jako pomůcka při zkoušení žáků.

	Datum vytvoření
	25.4.2013


Zadání: 
1. Jak se zpravidla mění fyzikální vlastnosti kovů ve slitinách ve srovnání s čistými kovy? Podtrhněte správnou odpověď! 
1.1. Elektrická vodivost slitin je:   
a)nižší
b)vyšší než u čistých kovů.

1.2. Teplota tání slitin je:


a)nižší
b)vyšší než u čistých kovů.

1.3. Tvrdost slitin je:



a)nižší
b)vyšší než u čistých kovů.
2. Utvořte vzorce následujících komplexních sloučenin:

2.1. Síran tetraamminměďnatý

………………………………………….

2.2.  Hexakyanoželezitan draselný


………………………………………….

2.3. Tris(sulfato)kobaltitan vápenatý



………………………………………….

3. Uveďte alespoň 2 způsoby povrchové úpravy kovů k omezení koroze!

………………………………………………………………………………

Řešení :
1. Jak se zpravidla mění fyzikální vlastnosti kovů ve slitinách ve srovnání s čistými kovy? Podtrhněte správnou odpověď! 

1.1. Elektrická vodivost slitin je:   
a)nižší
b)vyšší než u čistých kovů.

1.2. Teplota tání slitin je:


a)nižší
b)vyšší než u čistých kovů.

1.3. Tvrdost slitin je:



a)nižší
b)vyšší než u čistých kovů.
2. Utvořte a zapište vzorce následujících komplexních sloučenin:

2.1. Síran tetraamminměďnatý

[Cu(NH3)4]SO4
2.2.  Hexakyanoželezitan draselný



K3 [Fe(CN)6]
2.3. Tris(sulfato)kobaltitan vápenatý


Ca3[Co(SO4)3]2
3. Uveďte alespoň 2 způsoby povrchové úpravy kovů k omezení koroze!

Možnosti: ochranný nátěr, pokovování, pasivování.
Materiál je určen pro bezplatné používání a pro potřeby výuky, vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další použití podléhá autorskému zákonu.
Zdroje : vlastní tvorba













