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Žák ověřuje získané teoretické vědomosti v praxi,                           

                                                           samostatně pracuje podle pracovního postupu. 

                                                           Zaznamenává pozorované jevy, vyhodnocuje je, a 

                                                            vyvozuje a správně formuluje závěry své práce.
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                                                    Laboratorní práce

Téma: Vlastnosti uhlíku A

Příprava: Uhlík patří mezi nekovy a byl znám už v pravěku. V přírodě se vyskytuje ve dvou  

                 formách, jako …………. a jako………….. . Známé jsou i uměle vyrobené formy 

                 uhlíku …………, …………… a  ……………… Nejzajímavější je aktivní uhlí, 

                 které má schopnost na svůj povrch zachycovat- adsorbovat plyny a barviva.

Úkol:  Ověř vlastnosti aktivního uhlí

Pomůcky: malé kádinky, 2 kalibrované zkumavky, nálevka, filtrační papír, skleněná tyčinka, 

                  stojan s příslušenstvím

Chemikálie: inkoust, aktivní uhlí-tableta léku Carbosorb

Schéma pracovního postupu:
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Postup:   1. Připrav vodní roztok 5cm3 vody s třemi kapkami inkoustu.

                2. Roztok barviva přefiltruj.

                3. Přefiltrovaný roztok s barvivem protřepej s 0,5g aktivního uhlí (1 rozetřená      

                   tableta).

                4. Směs opět přefiltruj.

Závěry:  Pokusem jsme prokázali, že filtrační papír inkoustové barvivo rozpuštěné ve 

               vodě……………(zachytí, nezachytí).

               Aktivní uhlí barvivo z roztoku  ……………………….. .

                Prokázali jsme  …………………………………aktivního uhlí.

                                                       Laboratorní práce

Téma: Vlastnosti uhlíku B

Příprava: Uhlík patří mezi nekovy a byl znám už v pravěku. V přírodě se vyskytuje ve dvou  

                 formách, jako …………., a jako………….. . Známé jsou i uměle vyrobené formy 

                 uhlíku …………, …………… a …………………. .  Nejzajímavější je aktivní uhlí, 

                 které má schopnost na svůj povrch zachycovat- adsorbovat plyny a barviva.

Úkol: Ověř adsorpční schopnosti aktivního uhlí    

Pomůcky: chemický stojan s příslušenstvím, 2 nálevky,        
                   filtrační papír, 2 kádinky, zkumavka,   

                   chemická lžička, skleněná tyčinka

Chemikálie: aktivní uhlí- lék Carbosorb, 

                      0,01% roztok fuchsinu, ethanol

Postup: 1. Na chemický stojan upevni nad sebe 2 nálevky 

                  s ovlhčenými papírovými filtry.

              2. Do spodní nálevky dej 2 lžičky práškového

                  aktivního uhlí.

              3. Do zkumavky odměř 10cm3 roztoku fuchsinu, a 

                  tento roztok nalij po tyčince na horní nálevku.

              4. Část roztoku ponech pro srovnání.

              5. Pozoruj zabarvení filtrátu po filtraci přes filtrační 

                  papír a filtrátu přes filtrační papír 

                  s aktivním uhlím.

              6. Po skončení filtrace protřepej malou část použitého

                   aktivního uhlí ze spodní nálevky ve zkumavce s ethanolem.

Pozorování:  Na filtračním papíře první nálevky se barvivo …………………… .

                       Na filtračním papíře s aktivním uhlím druhé nálevky se barvivo ……………………….    

                       Po protřepání aktivního uhlí, které adsorbovaĺo barvivo, s ethanolem, se bezbarvý  

                       roztok ethanolu…………………….. .

Vysvětlení: Barvivo adsorbované aktivním uhlím se v ethanolu zpětně uvolnilo, a došlo tak 

                     k zabarvení ethanolu. Říkáme, že se barvivo desorbovalo.

Závěr: Aktivní uhlí ……….. schopnost na svůj povrch zachycovat barviva. Této schopnosti

             říkáme …………………. .

             Opačný jev, kdy se zachycené barvivo z aktivního uhlí uvolňuje, nazýváme ………………….

                                                   Laboratorní práce

Téma: Vlastnosti uhlíku A

Příprava: Uhlík patří mezi nekovy a byl znám už v pravěku. V přírodě se vyskytuje ve dvou  

                 formách, jako diamant a jako grafit tuha. Známé jsou i uměle vyrobené formy 

                 uhlíku koks, saze a aktivní uhlí. Nejzajímavější je aktivní uhlí, které má 

                 schopnost na svůj povrch zachycovat- adsorbovat plyny a barviva.

Úkol:  Ověř vlastnosti aktivního uhlí

Pomůcky: malé kádinky, 2 kalibrované zkumavky, nálevka, filtrační papír, skleněná tyčinka, 

                  stojan s příslušenstvím

Chemikálie: inkoust, aktivní uhlí-tableta léku Carbosorb

Schéma pracovního postupu:
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Postup:   1. Připrav vodný roztok 5cm3 vody s třemi kapkami inkoustu.

                2. Roztok barviva přefiltruj.

                3. Přefiltrovaný roztok s barvivem protřepej s 0,5g aktivního uhlí (1 rozetřená      

                   tableta).

                4. Směs opět přefiltruj.

Závěry:  Pokusem jsme prokázali, že filtrační papír inkoustové barvivo rozpuštěné ve 

               vodě nezachytí (zachytí, nezachytí).

               Aktivní uhlí barvivo z roztoku zachytilo.

                Prokázali jsme adsorpční schopnost aktivního uhlí.

                                                       Laboratorní práce

 Téma: Vlastnosti uhlíku B

Příprava: Uhlík patří mezi nekovy a byl znám už v pravěku. V přírodě se vyskytuje ve dvou  

                 formách, jako diamant a jako grafit tuha. Známé jsou i uměle vyrobené formy 

                 uhlíku koks, saze a aktivní uhlí. Nejzajímavější je aktivní uhlí, které má 

                 schopnost na svůj povrch zachycovat- adsorbovat plyny a barviva.

Úkol: Ověř adsorpční schopnosti aktivního uhlí.    

Pomůcky: chemický stojan s příslušenstvím, 2 nálevky,        
                   filtrační papír, 2 kádinky, zkumavka,   

                   chemická lžička, skleněná tyčinka

Chemikálie: aktivní uhlí- lék Carbosorb, 

                      0,01% roztok fuchsinu, ethanol

Postup: 1. Na chemický stojan upevni nad sebe 2 nálevky 

                  s ovlhčenými papírovými filtry.

              2. Do spodní nálevky dej 2 lžičky práškového

                  aktivního uhlí.

              3. Do zkumavky odměř 10cm3 roztoku fuchsinu, a 

                  tento roztok nalij po tyčince na horní nálevku.

              4. Část roztoku ponech pro srovnání.

              5. Pozoruj zabarvení filtrátu po filtraci přes filtrační 

                  papír a filtrátu přes filtrační papír s aktivním uhlím.

              6. Po skončení filtrace protřepej malou část použitého

                  aktivního uhlí ze spodní nálevky ve zkumavce s ethanolem.

Pozorování:  Na filtračním papíře první nálevky se barvivo nezachytilo.

                       Na filtračním papíře s aktivním uhlím druhé nálevky se barvivo zachytilo.    

                       Po protřepání aktivního uhlí, které adsorbovaĺo barvivo, s ethanolem, se bezbarvý  

                       roztok ethanolu zabarvil do fialova (zabarvení je třeba pozorovat proti světlu).

Vysvětlení: Barvivo adsorbované aktivním uhlím se v ethanolu zpětně uvolnilo, a došlo tak 

                     k zabarvení ethanolu. Říkáme, že se barvivo desorbovalo.

Závěr: Aktivní uhlí má schopnost na svůj povrch zachycovat barviva. Této schopnosti

             říkáme adsorpce.

             Opačný jev, kdy se zachycené barvivo z aktivního uhlí uvolňuje, nazýváme desorpce. 
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